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1. Langjahriges Vertrauen in Styrodur®

Mit Styrodur® greift die Unternehmensgruppe BACHL auf jahr-
zehntelange Erfahrung im XPS-Markt zurtick. Dieser Dammstoff
zeichnet sich durch seine hohe Qualitat, die vielseitigen Einsatz-
maoglichkeiten und seine Robustheit aus. Styrodur® steht fir Tech-
nologie ,,Made in Germany” und flr eine einzigartige, stetig
weiterentwickelte Zulassungsarbeit.

Daher Uberzeugt Styrodur® bereits seit Generationen Architek-
ten, Handwerker, Bauherren und den Baustoffhandel mit diesen
Vorteilen:

Umweltvorteile:

m Umweltfreundlich durch CO,-Herstellungsverfahren mit Luft
als Zellgas

B Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen (CO,) durch die
hervorragende Dammleistung

B Frei von schadlichen Treibmitteln

B Polymeres Flammschutzmittel

Qualitats- und Sicherheitsvorteile:

B Technologie ,Made in Germany”

B Die meisten Bauartgenehmigungen im Markt

B Bewahrt seit 1964

m Herstellung, Prifung und Kennzeichnung

gemaB DIN EN 13164

Schitzt die Baukonstruktion vor duBeren Einfllssen wie

Warme, Kalte und Feuchtigkeit

B Umfassende Prowduktionskontrolle und Gltelberwachung,
dokumentiert durch CE-Kennzeichnung KEYMARK und
Q-Zeichen

B Langlebig — Bei sachgemaBem Einbau Ubersteht
Styrodur® die Nutzungsdauer der Baukonstruktion

Bauphysikalische Vorteile:

Hervorragende Dammeigenschaften

Hohe Druckfestigkeit

Sehr geringe Wasseraufnahme

Alterungs- und verrottungsbestandig

Erflllung aller bauphysikalischen und baukonstruktiven
Anforderungen in den unterschiedlichen klimatischen
Verhaltnissen Europas

Verarbeitungsvorteile:

Niedriges Eigengewicht

Einfache und praxisgerechte Verarbeitung mit geeigneten
Sdgen oder Glihdraht-Schneidemaschinen

Bei jeder Witterung verlegbar

Kein gesundheitsgefahrdender Staub beim mechanischen
Bearbeiten

Umfassendes Produktsortiment

Vielfaltigste Einsatzmdglichkeiten

Wirtschaftliche Vorteile:

Starke Markenprasenz

Schnelle Verflgbarkeit und verlassliche Partnerschaften
dank europaweiter Logistik mit professionellem Kunden-
service Uber Distributoren vor Ort

Reduzierung der Energiekosten fiir Heizung und Kihlung
Schnelle Amortisation der Damm-Investition bei steigenden
Energiekosten

Erhoht die Lebensdauer und steigert den Wert des Gebaudes




2. Gute Grinde fur eine
Entscheidung pro Keller

Verbesserte Wertentwicklung

Keller verbessern, bezogen auf die Herstellkosten, die Wertent-
wicklung eines Hauses. Der Wiederverkaufswert ist in der Regel
deutlich héher.

Auch technische Griinde sprechen fir den Keller. Durch das
Untergeschoss ergeben sich deutliche bautechnische Vorteile.

Zum Beispiel:

B Sind Hausanschluss und Wartung von Installationsleitungen
gunstiger.

B Ist der Schallschutz bei Reihen- und Doppelhdusern héher.

B Werden kleine Grundstiicke erheblich besser ausgenutzt.

Raumreserve im Eigenheim
Ein geschickt geplantes Untergeschoss bietet beispielsweise
Platz fur

Ruhige Schlafzimmer
Biro und Werkstatt
GroBzigige Spielflache
Sauna

Lagerraume

Partyraum
Technikrdume

Moderne Baustoffe und Bauelemente sorgen fir Behaglichkeit
durch zuverlassige Abdichtung, gute Warmedammung sowie
viel Luft und Licht.

Weitere Informationen zu Styrodur® wie beispiels-
weise die Broschiire ,Technische Daten” finden
Sie auf unserer website www.styrodur.com

3. Die Perimeterdammung

Als Perimeterddmmung wird die auBenseitige Warmedammung
erdberlhrter Bauteilflachen, z.B. KellerauBenwdnde (Abb. 1)
und Kellerbéden (Abb. 2) bezeichnet. Das charakteristische
Merkmal der Perimeterddmmung ist, dass die Warmedamm-
schicht auBerhalb der Bauwerksabdichtung angeordnet wird.

1. Erdreich 4. Kellerwand
2. Warmedammung 5. Innenputz
3. Abdichtung

Abb. 1: Kellerwand mit auBen liegender Warmedammschicht,
an das Erdreich grenzend.
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1. Bodenbelag

2. Verbundestrich

3. Betonbodenplatte
4. Abdichtung

5. Warmeddmmung
6. Sauberkeitsschicht
7. Erdreich

Abb. 2: Unterer Raumabschluss mit unten liegender

Warmeddammschicht, an das Erdreich grenzend.




Perimeterdammung in Bereichen mit driickendem Wasser
und aufstauendem Sickerwasser (im Grundwasser) mit
bauaufsichtlicher Zulassung

Fir die Perimeterddmmung im Bereich von langanhaltendem
Stauwasser oder driickendem Wasser ist Styrodur” seit vielen
Jahren vom Deutschen Institut fir Bautechnik in Berlin, DIBt,
zugelassen. Hiernach dirfen die Styrodur’-Platten an erdbe-
rihrten KellerauBenwanden ein- oder zweilagig, unter statisch
nichttragenden Bauteilen (Kellerbodenplatten) ein-, zwei- oder
dreilagig verlegt werden. Styrodur® 3035 CS und 3000 CS/SQ
darf bis maximal 3,50 m in das Grundwasser eintauchen. Sty-
rodur® 4000 CS und Styrodur® 5000 CS durfen jeweils bis 7,00
m tief ins Wasser ragen. Die Bauwerksabdichtung erfolgt nach
entsprechender Norm — Abdichtung gegen von auBen drlicken-
des Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

Perimeterddmmung bei Bodenfeuchte und nichtstauendem
Sickerwasser (iiber Grundwasser) nach Norm und Bauge-
nehmigung (Zulassung)

Die DIN 4108-2 beschreibt Warmedammsysteme als Peri-
meterddmmung, wenn die Dammstoffplatten aus extrudiertem
Polystyrolschaumstoff nach EN 13 164 hergestellt sind, einlagig
verlegt werden, nicht unter Gebaudegrindungen zum Einsatz
kommen und nicht standig im Grundwasser liegen, erfillen die
Anforderungen nach DIN 4108-10. Die Perimeterddmmung mit
Styrodur’-Platten oberhalb des Grundwasserspiegels gilt somit
als normengerechte Konstruktion.

Styrodur® kann laut Bauartgenehmigung als Perimeterddmmung
an erdberthrten KellerauBenwanden ein- oder zweilagig sowie
unter statisch nichttragenden Bauteilen (Kellerbodenplatten)
ein-, zwei- oder dreilagig verlegt werden.

Perimeterddmmung unter lastabtragenden Griindungs-
platten (iiber Grundwasser)

Styrodur® 3035 CS, 4000 CS und 5000 CS ist gemaB Bauartge-
nehmigung (Z-23.34-1325) auch unter lastabtragenden Grin-
dungsplatten einsetzbar. Die Dammplatten dirfen dabei in bis
zu drei Dammschichtlagen, bis zu einer Gesamtdicke von 300
mm, eingebaut werden.

Perimeterddmmung unter lastabtragenden Griindungs-
platten (im Grundwasser)

Fur die Perimeterddmmung im Bereich von langanhalten-
dem Stauwasser oder drlickendem Wasser (im Grundwasser)
dirfen Styrodur® 3035 CS und 3000 CS/SQ bis maximal 3,50 m
im Grundwasser liegen. Styrodur” 4000 CS und Styrodur”
5000 CS durfen jeweils bis 7,00 m tief ins Wasser eintauchen.

Perimeterddmmungen reduzieren Warmeverluste bei unteren
Gebaudeabschlissen und ermdglichen zusatzlich ein wohnliches
Raumklima im Kellerbereich. Die hoheren Temperaturen der
Innenoberflachen an Wanden und Boden verhindern Tauwasser-
bildung in den Innenrdumen. Das vermeidet den in Kellerrdumen
haufig anzutreffenden muffigen Kellergeruch. Fir den Anwender
ergeben sich folgende Vorteile:

B Das Raumklima im Keller/Untergeschoss verbessert sich

B Die Temperaturen an der Kellerwand-Innenoberflache
steigen

B Tauwasserausfall auf der Kellerwand- und Kellerboden-

innenseite wird verhindert, dadurch Vermeidung von

Schimmelpilzbildung

Der Anwender gewinnt Platz im Innenraum

Steigert nachhaltig den Gebdudewert

Der Warmeschutz spart Energiekosten

Dammschichtlagen kénnen warmebrickenfrei

konstruiert werden

B Bauwerksabdichtung wird geschitzt

Da der Warmeddmmstoff einer Perimeterddmmung durch Nie-
derschlagswasser, Erddruck und Verkehrslasten auBergewodhnlich
stark beansprucht wird, werden an die Materialien hohe Anfor-
derungen gestellt:

Hohe Druckfestigkeit
Feuchteunempfindlichkeit

Geringe Warmeleitfahigkeit

Verrottungsfest

Gutes und dauerhaftes Warmedammvermaogen

Styrodur” besitzt diese Eigenschaften und ist als Dammstoff fir
die Perimeterddmmung bestens geeignet.



4. Die Warmedammeschicht
mit Styrodur”

Styrodur “-Platten werden bei horizontalen und vertikalen Flachen
dicht gestoBen im Verband verlegt. Zur Vermeidung von Warme-
bricken sind Platten mit Stufenfalz besonders geeignet. Zudem
schitzen sie die Bauwerksabdichtung vor mechanischen Bean-
spruchungen.

Verlegung:
GemaB den entsprechenden DIBt Bauartgenehmigungen
dirfen Styrodur’-Platten

B bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser
(Uber Grundwasser) sowie

B in Bereichen mit driickendem Wasser und langanhaltend
aufstauendem Sickerwasser (im Grundwasser)

in ein bis drei Lagen verlegt werden:

B Im Wandbereich — ein- und zweilagig

B Unter KellerfuBbdden (statisch nicht tragend) —
ein-, zwei- oder dreilagig

B Unter Grindungsplatten (statisch tragend) —
ein-, zwei- oder dreilagig

Dabei darf die Gesamtdicke der Warmedammschicht

m im Wandbereich 400 mm,

H unter KellerfuBbdden (statisch nicht tragend) 400 mm
und

B unter Grindungsplatten (statisch tragend) 300 mm

nicht Uberschreiten.

Die einzelnen Dammplatten mussen folgende Dicken
aufweisen:

m Styrodur® 3035 CS: 50 bis 200 mm
H Styrodur® 4000 CS: 60 bis 160 mm
H Styrodur® 5000 CS: 60 bis 120 mm

Bei Grundungsplatten (statisch tragend) darf bei mehrlagiger
Verlegung die einzelne Plattendicke maximal 120 mm (60 mm -
160 mm) betragen.

GemalB Bauartgenehmigung darf Styrodur® 3000 SQ im langan-
haltend oder standig driickenden Wasser bis zu einer Eintauch-
tiefe von nur 3,50 m einlagig eingebaut werden.

Produktempfehlungen:

Im Wandbereich, unter KellerfuBbdéden und
Grundungsplatten bei ein- und mehrlagiger Verlegung:
W Styrodur® 3035 CS

W Styrodur® 4000 CS

W Styrodur® 5000 CS

Perimeterddmmung nach DIN 4108-2 bei Bodenfeuchte
oder driickendem Wasser oder aufstauendem
Sickerwasser und einlagiger Verlegung

W Styrodur® 3000 SQ

Im Sockelbereich:
W Styrodur® 2800 C/Q

Allgemeine Anwendungshinweise
Bei der Extrusion der Styrodur’-Platten entsteht an den
Oberflachen eine glatte verdichtete Schdumhaut.

Zur besseren Haftung von Klebemortel, Putzen, sonstigem Mortel
etc., zum Beispiel bei Sockelanwendungen, mussen die Ober-
flachen rau sein. Styrodur® 2800 C/Q besitzt eine thermisch
gepragte Oberflache (Waffelmuster) und hat damit eine gute
Haftung an Putz und Beton.

Die fachgerechte Ausfliihrung der Gebaudeabdichtung ist
die Voraussetzung fur die Verlegung von Styrodur® in der
Perimeterddmmung. Je nach Feuchtebeanspruchung werden
fir die Kellerabdichtungen nach DIN 18533 - 1 , Abdichtung
von erdberlhrten Bauteilen” verschiedene Lastfélle unterschie-
den. Bei sogenannten weiBen Wannen, aus wasserundurchlas-
sigem Beton (WU-Beton), sind keine zusatzlichen Abdichtungen
erforderlich.



5. Vorteile von Styrodur® in
der Perimeterdammung

FUr die Anwendung von Styrodur” in der Perimeterddmmung
sprechen viele Griinde:

Hohe Druckfestigkeit

Keine zusatzlichen Schutzschichten erforderlich

Einbautiefe gemal Erddruck, Tabelle 6, Seite19

Keine Abstandsvorschriften fur vorbeifahrende Fahrzeuge

Passivhaustaugliche Perimeterddmmung bis 400 mm

Keine Verschlechterung der Warmeleitfahigkeit, da

praktisch keine Feuchteaufnahme

Im Grundwasserbereich bauaufsichtlich zugelassen

Styrodur hat sich seit Jahrzehnten bewahrt

Gutachten Uber das Langzeitverhalten liegen vor

Verarbeitungsvorteile, da Styrodur” bei der Bodenddam-

mung nicht aufwandig in Bitumen eingeschwemmt wer-

den muss und bei der Wanddammung keine zusatzlichen

Schutzschichten benotigt

B Keine besonderen SchutzmaBnahmen im frostgefahrdeten
Bereich erforderlich

B Bei nichtbindigen Boden keine Dranung erforderlich

Bm Einfache Montageverklebung, nur im Grundwasser ist
eine vollflachige Verklebung der Platten und Plattenkanten
sowie eine Verspachtelung der Plattenfugen erforderlich

B Mit Styrodur® 2800 C/Q mit gepragter Oberflache kann
auch die Sockelddmmung ausgeflhrt werden
(https://www.styrodur.de/portal/streamer?fid=1252991
Merkblatt fir den Einbau und das Verputzen von
extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffplatten)

H Die Oberflachenpragung von Styrodur® 2800 C/Q ermdég-
licht ein einfaches Verputzen im Sockelbereich

B GemaB DIBt-Bauartgenehmigung darf Styrodur auch unter
lastabtragenden Grindungsplatten verlegt werden, auch
wenn diese bis maximal 3,50 m (Styrodur® 3035 CS und
Styrodur® 3000 SQ) oder 7,00 m (Styrodur® 4000 CS und
Styrodur® 5000 CS) im Grundwasser liegen

W Styrodur’ ist auch in Erdbebengebieten bauaufsichtlich

zugelassen

Mit den folgenden Informationen und Anregungen zur Verlegung
und Ausfuhrungsbeispielen wollen wir Sie beim Planen und Ver-
legen von Styrodur® unterstitzen.

6. Perimeterdammung bei
Bodenfeuchte und nicht-
stauendem Sickerwasser
(UGber Grundwasser)

6.1 Perimeterdimmung im Wandbereich

Abdichtung

Waénde im Erdreich kdnnen aus Beton, WU-Beton oder aus
Mauerwerk mit Putz bestehen. Bauteile, die nicht wasser-
undurchldssig sind, missen durch das Aufbringen einer Bau-
werksabdichtung gemaB DIN 18533 - 1 , Abdichtung von erd-
berthrten Bauteilen”abgedichtet werden. Die Ausfihrung der
Bauwerksabdichtung ist abhangig von der Feuchtebeanspru-
chung.

Die Perimeterddmmung ersetzt nicht die Bauwerksabdichtung.
Wande aus WU-Beton kdnnen ohne weitere Vorbehandlung direkt
gedammt werden.

Bauwerksabdichtungen und Klebemassen missen in ihren che-
mischen und physikalischen Eigenschaften aufeinander und fir
den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt sein.

Fir Abdichtungen auf Bitumenbasis oder mit Bitumenbahnen
eignen sich u.a. l6semittelfreie Zweikomponentenkleber auf
Bitumen-Zement-Basis oder I6semittelfreie Reaktionskleber.

Ein Eindrlicken der Dammplatten in die noch nicht getrocknete
bitumindse Abdichtung ist aus nachstehenden Griinden zu ver-
meiden:

B Durch die Bewegungen wahrend des Eindriickvorganges
kénnen sich Teile der Abdichtung lésen. Die Dichtigkeit ist
dann nicht mehr gewahrleistet.

B Die haufig verwendeten Abdichtungsmittel auf
Kaltbitumenbasis kdnnen Lésemittelanteile enthalten, die
den Dammstoff schadigen. Bei Kaltbitumenabdichtungen
ist vor dem Aufbringen der Dammplatten eine Abliftezeit
von einer Woche empfehlenswert.

Verwendet werden bitumindse Anstriche, Spachtel-
massen, Sperrputze und Dichtungsschlamme, die
mindestens dem Lastfall Bodenfeuchtigkeit und
nichtdriickendem Wasser standhalten.



Verklebung von Styrodur-Platten

Bis zum Verflllen der Baugrube missen die Styrodur’-Platten
gegen Verschieben oder Verrutschen gesichert werden. Dies
geschieht i.d.R. durch Verkleben an die abgedichteten Wande.
Die Montageverklebung sorgt dafir, dass die Dammplatten
an der Wand kleben, bis sie spater vom Erdreich angepresst
werden. Es ist darauf zu achten, dass bei spateren Setzungen
des Verfillbodens keine schadlichen Schubspannungen an der
Gebadudeabdichtung entstehen kénnen.

Fur die punktweise Montageverklebung werden tberwiegend
bituminose Kleber verwendet. Uber geeignete Kleber beraten
der Baustoffhandel und die Hersteller der Klebemassen. Hau-

fig wird PU Klebeschaum verwendet.

Abb. 4: DichtgestoBene Styrodur © -Platten sorgen fir eine
warmebrickenfreie Perimeterddmmung.

Ansetzen von Styrodur’-Platten

Die Dammstoffplatten mussen dicht gestoBen im Verband ver-
legt werden (Abb. 4). Der umlaufende Stufenfalz sorgt fir
einen warmebrlckenfreien Fugenschluss. Zudem mdssen die
Dammplatten am FuBpunkt eine feste Aufstandsflache (z.B.
Fundamentvorsprung) haben.

Bei zweilagiger Verlegung sind die beiden Plattenlagen punkt-
weise miteinander zu verkleben sowie fugeniberdeckt und ver-
setzt anzuordnen (Abb. 5).

Abb. 5: Punktweise Verklebung der zweiten Lage
Styrodur ® -Platten mit Stufenfalz und versetzten Fugen.

6.2 Perimeterdimmung unter KellerfuBbdden
(statisch nicht tragend)

Untergrund

Die Styrodur-Platten sind auf einer Beton-Sauberkeitsschicht (z.
B. C 8/10) zu verlegen. Bei Beanspruchung durch Bodenfeuchte
und nichtstauendes Sickerwasser kann die Sauberkeitsschicht
auch mit einem rundkérnigen Sand-Kies-Gemisch ausgefihrt
werden. Die Schaumhaut der Extruderschaumplatten darf nicht
beschadigt werden. Der Untergrund muss ausreichend eben sein.
(Abb. 6). Zur zulassigen Belastung des Baugrundes ist die DIN
1054 ,Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau”
zu berlcksichtigen. Dies gilt sowohl fir gewachsenen als auch
flr geschitteten Boden.

Abb. 6: Sauberkeitsschicht aus Magerbeton zur Verlegung
der Bodenddammung.

Auch bei Fels muss die Auflageflache fir die Styrodur®-Platten so
beschaffen sein, dass die Dammplatten eben aufliegen. Hierzu
ist ein Ausgleich aus Beton einzuplanen (Abb. 7). Eine Bettungs-
schicht aus Beton muss eben abgezogen sein.

Betonbodenplatte

Abdichtung

Styrodur”

s A
s oy ///////,0/7’— Beton-
: o L Sauberkeitsschicht

o . P

. e

-———— Fels

Abb. 7: Ausgleichsschicht aus Beton-Sauberkeitsschicht bei

Baugrund Fels.




Abdichtung

Das Gebdude und seine Bauteile, vor denen das Perimeterddmm-
system angeordnet werden soll, missen vor einer Beanspruchung
durch Wasser geschitzt werden. Dazu sind in Abhdngigkeit von
der Wasserbeanspruchung z. B. Bauwerksabdichtungen nach DIN
18533 - 1 einzubauen.

Die Bauwerksabdichtung einschlieBlich der zum Einsatz kommen-
den Hilfsstoffe muss mit den Styrodur”-Platten vertraglich sein.

Da die Abdichtung auf dem Mauerwerk und nicht auf der Sty-
rodur’- Platte ausgefihrt wird, hat HeiBbitumen keinen Einfluss
auf Styrodur”.

Verlegung von Styrodur’-Platten

Bei der Anwendung von Styrodur® als Warmedammung (Abb. 8)
unter nicht lastabtragenden Bodenplatten (keine Lasten an auf-
gehenden Bauteilen) nach DIN 4108 sind folgende Punkte zu
beachten:

B Styrodur® darf bis zu drei Lagen verlegt werden.

B Die Gesamtdicke der Warmeddammschicht kann bis zu
400 mm betragen.

W Zuldssig sind nur Extruderschaumplatten mit Stufenfalz
(Styrodur® 3000 SQ, Styrodur® 3035 CS, Styrodur® 4000
CS, Styrodur”® 5000 CS).

m Styrodur® wird im Verband ohne KreuzstdBe verlegt.

B Plattenlagen werden fugenversetzt verlegt.

B Zwischen der Warmeddmmschicht und der Bodenplatte ist
eine Trennschicht, z. B. eine PE-Folie zu verlegen.

B Styrodur’-Platten dlrfen nicht unter statisch tragenden
Einzel- oder Streifenfundamenten eingesetzt werden.

Abb. 8: Mehrlagige Verlegung von Styrodur ® -Platten
unter Bodenplatte.

Bewehrung

Zur Abstltzung der getrennt eingebauten unten und oben lie-
genden Baustahlbewehrung missen Abstandshalter verwendet
werden. Diese kdnnen aus entsprechend geformtem Baustahl-
gewebe, aus Betonfertigteilen oder Kunststoffteilen bestehen
(Abb. 9). Die Bewehrung wird auf die Abstandshalter aufgelegt
(Abb. 10). Es entsteht kein Kontakt mit der PE-Folie. Die Gefahr,
dass die Folie beschadigt wird, ist gering.
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Abb. 9: Begehbarer Fldchenabstandshalter aus Faserbeton fiir die
untere Bewehrung und Baustahlgewebeunterstiitzungskorb
fur die obere Bewehrung der Bodenplatte.
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Abb. 10: Begehbare Kunststoffabstandshalter fir die
waagerechte Bewehrung. Durch die Profilhohe
ist die BetonUberdeckungshohe vorgegeben.



6.3 Perimeterddmmung von Fundamenten und
unter Griindungsplatten (statisch tragend)

Seitliche Warmedammung von Fundamenten mit Styrodur"
Fundamente kénnen wegen des Warmeschutzes und gegen
Auffrieren seitlich mit Styrodur®-Platten geddmmt werden. So
lasst sich auch bei Grindungen mit geringer Einbautiefe eine
Frosteindringung unter den Grindungsbereich von beheizten
Gebauden verhindern (Abb. 11 und 12).
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Abb. 11: Fundamentddammung und Anschluss an das
auBenliegende Warmedammverbundsystem.
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Abb. 12: Mdéglichkeiten der Fundamentddmmung gegen
Unterfrieren.
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Warmedammung unter lastabtragenden
Griindungsplatten mit Styrodur’

Styrodur® kann gemalB allgemeiner Bauartgenehmigung auch
als lastabtragende Warmedammung in bis zu drei Lagen unter
Grindungsplatten eingesetzt werden. Gerade unter Grin-
dungsplatten erfillt Styrodur® alle Anforderungen, die an die
Warmedammung gestellt werden: hervorragende Druckfestig-
keit, Unverrottbarkeit und geringe Wasseraufnahme.

Im Bereich von Wohn- und Blrogebauden hat sich mehr und
mehr die Stahlbetonfundamentplatte als Grindungsbauteil
durchgesetzt. Um Warmebricken zu vermeiden ist es sinnvoll,
Styrodur® ganzflachig unter der Griindungsplatte zu verlegen.
An diese wird direkt, ebenfalls warmebrickenfrei, die aufge-
hende Perimeterddmmung der Kellerwand angeschlossen. Dies
hat den Vorteil, dass der Keller eines Gebaudes vollstandig und
umfassend mit Dammstoff umhdillt ist.

Frostschirm

Bei einem Frostschirm wird die Warmedammung Uber den
Bereich der Grindungsplatte hinaus verlangert, um Frostbil-
dungen unter den Fundamenten oder Grindungsplatten zu
vermeiden (Abb. 13).

In der Praxis werden zunehmend nicht unterkellerte Gebdude
auf Plattenfundamenten gegriindet, ohne die Forderung der
Frostfreiheit der Griindung zu beachten. Hier besteht die Gefahr,
dass sich unterhalb der Grindungsplatte in den Wintermonaten
Temperaturen unter 0 °C einstellen. Dies kann zur Bildung von
Eislinsen und in Abhangigkeit von der Bodenbeschaffenheit zu
Frosthebungen fiihren, die Schdden an der Baukonstruktion
verursachen kénnen.

Die Anordnung eines Frostschirms verhindert das Eindringen
des Frostes unter die Bodenplatte (Abb. 14). Dabei wird eine
horizontale Warmedammung um das gesamte Gebdude, in ca.
30 cm Tiefe, verlegt. Ist oberhalb des Frostschirms eine Pflaste-
rung vorgesehen, kann die Tiefe auf 20 cm verringert werden.

i
Abb. 13: Frostschirm.



Passivhausstandard

Klima mit Dauerfrostphase < 40 Tage:

B Frostschirmbreite = Styrodur®-Plattenlange b = 125 cm
B Dammplattendicke d = 8 cm

B Erdreichiberdeckung h = ca. 30 cm

Klima mit Dauerfrostphase < 26 Tage:

B Frostschirmbreite = Styrodur®-Plattenldange b = 60 cm
B Dammplattendicke d = 3 cm

B Erdreichiberdeckung h = ca. 30 cm
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AuBenddmmung (WDVS)

T O T
AR RReenineienlt

H Bodenplatte
Styrodur ® \ Styrodur’
AuBenwandkonstruktiv =
z.B. Mauerwerk VL
P R - ' “/“ ~
g -{ioa?;ao\,oop;aﬂ S /// ey’ g /// //
/Ro9ept000 S SN
0 05,0 RO oYy AN
et 0 s S ' e e s e
[N T e // P // //
A Aeveote YOS P
AAE0, 0.0
P "I RN N
e ////009«99@
P TN
&
S
I %

Abb. 14: Hinweis zur Ausfiihrung eines Frostschirms.

Bei der Anwendung von Styrodur” als lastabtragende Warme-
ddmmung unter statisch tragenden Griindungsplatten sind die
folgenden Hinweise zu bericksichtigen:

B Styrodur® darf bis zu drei Lagen verlegt werden.

B Die Gesamtdicke der Warmedammschicht kann bis zu
300 mm betragen.

W Zuldssig sind nur Extruderschaumplatten mit Stufenfalz
(Styrodur® 3000 CS, Styrodur® 3000 SQ, Styrodur® 3035
CS, Styrodur® 4000 CS, Styrodur® 5000 CS).

B Bei mehrlagiger Verlegung sind fir die Ubereinander-
liegenden Plattenlagen nur Platten gleichen Plattentyps,
gleicher Dicke und Druckfestigkeit (Styrodur® 3035 CS,
Styrodur® 4000 CS, Styrodur® 5000 CS) zu verwenden.

m Styrodur® wird im Verband ohne KreuzstdBe verlegt.

B Plattenlagen werden fugenversetzt verlegt.

B Die Extruderschaumplatten sind auf einer Beton-Sauber-
keitsschicht (z. B. C 8/10) zu verlegen. Bei Beanspruchung
durch Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser kann
die Sauberkeitsschicht auch mit einem rundkérnigen Sand-
Kies-Gemisch ausgefihrt werden.

Die Schaumhaut der Extruderschaumplatten darf nicht
beschadigt werden. Der Untergrund muss ausreichend eben
sein.

B Zum Schutz der Dammschicht ist wahrend des Einbaus der
Grindungsplatte eine einlagige Trennschicht, z.B. eine PE-
Folie oberhalb der Dammschicht zu verlegen, oder andere
geeignete MaBBnahmen zu ergreifen.

B Bei Verlegung kdnnen bis 20 % des Bemessungswertes
der Normalspannung des zugehorigen Lastfalles als
Horizontalkrafte Uber Styrodur® abgetragen werden.

B Bej ein- bzw. mehrlagiger Verlegung der Extruderschaum-
platten (Styrodur® 3035 CS, Styrodur “4000 CS oder
Styrodur® 5000 CS) darf die Schubbeanspruchung infolge
horizontaler Erdbebeneinwirkung den Wert von 20 % der
Vertikallasten des Gebdudes nicht Gberschreiten.

Statische Voraussetzungen

Beim Nachweis der Standsicherheit darf maximal der Bemes-
sungswert der Druckspannung fcd der Extruderschaumplatten
in Ansatz gebracht werden.

B Styrodur® 3000 CS 60-120 mm Plattendicke

fcd = 155 kPa
B Styrodur® 3000 SQ 160-240 mm Plattendicke
fcd = 185 kPa
B Styrodur® 3035 CS, 50-120 mm Plattendicke
einlagig fcd = 185 kPa
B Styrodur® 3035 CS, 140-200 mm Plattendicke
ein- und mehrlagig fcd = 170 kPa
B Styrodur® 4000 CS, 60-160 mm Plattendicke
einlagig fcd= 255 kPa
B Styrodur® 4000 CS, 140-160 mm Plattendicke
ein- und mehrlagig fcd = 230 kPa
B Styrodur® 5000 CS, 60-120 mm Plattendicke
einlagig fcd = 355 kPa
B Styrodur® 5000 CS, 60-120 mm Plattendicke
mehrlagig fcd = 300 kPa
Setzungsberechnungen

Setzungen sind bei einer Dicke der Warmedammschicht groBer
120 mm flr zwei Grenzfalle zu untersuchen:

B Berechnung flr den anstehenden Baugrund ohne
Beriicksichtigung der Warmedammoschicht
B Berechnung fUr den anstehenden Baugrund und die Warme-
dammschicht unter Verwendung des Elastizitdtsmoduls der
gestauchten Extruderschaumplatte nach 50 Jahren (Ber(ck-
sichtigung der Langzeit-Kriechverformung des Dammstoffs):
W Styrodur® 3000 CS
E., = 6.000 kPa
| Styrodur® 3000 SQ
E., = 6.000 kPa
W Styrodur® 3035 CS
E., = 6.000 kPa
W Styrodur® 4000 CS
E., = 9.000 kPa
W Styrodur® 5000 CS
E., = 11.000 kPa

Aus bauphysikalischer Sicht ist je nach geplantem Raumklima
darauf zu achten, dass ggf. auf der warmen Seite, also der Ober-
seite des Styrodur®, eine dampfbremsende Schicht einzubauen
ist. Sie unterbricht den Wasserdampfdiffusionsstrom aus dem
Innenbereich des Gebdudes in Richtung Erdreich. Damit wird
Tauwasserniederschlag im Dammstoff vermieden.
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7. Perimeterdammung in Bereichen mit drickendem Wasser
und aufstauendem Sickerwasser (im Grundwasser)

Styrodur’-Platten dirfen gemaB den DIBt-Bauartgenehmigungen
auch im Bereich von standig oder langanhaltend drickendem
Wasser (im Grundwasser) eingebaut werden.

7.1 Perimeterddammung im Wandbereich

Abdichtung

Die Bauwerksabdichtung darf durch die Ddmmschicht in ihrer
Funktionsfahigkeit nicht beeintrdachtigt werden. Die Bau-
werksabdichtung ist nach DIN 18533-1 , Abdichtung von erd-
berlhrten Bauwerken” durchzufihren (Abb. 15).

Verwendet werden im Allgemeinen Bitumenbahnen und
-massen, Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen,
Metallbander, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtun-
gen sowie WU-Beton als ,, weiBe Wanne”.

Die Verarbeitungsvorschriften des Kleberherstellers sind zu
beachten.

Abb. 15: Abdichtung der Kellerwand gegen driickendes Wasser.

Verklebung von Styrodur’-Platten

Beim Auftragen des Klebers ist der angemischte Damm-
plattenkleber mit einer Zahntraufel (Zahnung ca. 10 mm)
so aufzuziehen (Abb. 16), dass eine vollflachige Verklebung
zwischen Styrodur®-Platte und Untergrund erreicht wird.

12

Abb. 16: \ollflachiges Verkleben der Dammplatten bei
drickendem Wasser.

Ansetzen der Styrodur”-Platten und Verspachteln der Fugen
Platten in 2 bis 3 cm Abstand einsetzen und durch Einschieben
dicht stoBen. Verlegung im Verband, KreuzstoBe vermeiden.
Der umlaufende Stufenfalz sorgt fir einen warmebrickenfreien
Fugenschluss. Die Styrodur”-Platten sind an der zu dammenden
AuBenwand so dicht zu befestigen, dass ein Hinterlaufen der
Warmedammung nicht moglich ist. Die Platten sind mittels eines
geeigneten Klebers (siehe Kleberauswahl) mit dem Untergrund
zu verkleben. Die seitlichen Plattenrander der Styrodur-Platten
sind umlaufend durch das Verspachteln mit Kleber oder geeig-
neten bitumindsen Dichtmassen vor dem Eindringen von Wasser
zu schitzen (Abb. 17).

Die maximalen Eintauchtiefen liegen fir Styrodur® 3000 SQ und
3035 CS bei 3,50 m und fir Styrodur® 4000 CS und Styrodur
5000 CS bei 7,00 m.

Abb. 17: Ansetzen der Styrodur -Platten und Verspachteln
der Fugen gegen driickendes Wasser.



Kleberauswahl

Fur die vollflachige Verklebung der Dammplatten auBerhalb
der Bauwerksabdichtung in Bereichen mit standig oder lang-
anhaltend driickendem Wasser muss ein geeigneter Kleber
verwendet werden. Es sind die Hinweise und Vorschriften des
Kleberherstellers zu beachten.

Auftriebssicherung
Der Nachweis der Auftriebssicherung gilt als erbracht, wenn
einer der folgenden Punkt eingehalten ist:

B Die Styrodur-Platten vollflachig mit dem Untergrund
verklebt werden.

B Bei einer maximalen Dicke der Styrodur®-Dammung
von 400 mm der Wasserhdchststand hochstens bis 1 m
unter Gelanderoberkante reicht.

B Bei einer maximalen Dicke der Styrodur®-Dammung von
200 mm der Grundwasserstand bis hochstens 0,5 m unter
Gelandeoberkante reicht.

B Konstruktive Vorkehrungen zur Auftriebssicherung getroffen wer-
den. Dabei kann beispielsweise der unmittelbare Anschluss an ein
Warmedammverbundsystem oder an einschaliges aufgehendes
Mauerwerk als Auftriebssicherung bereits ausreichend sein.

Beim Nachweis der Auftriebssicherung ist darauf zu achten, dass
keine schadlichen Scherspannungen in die bituminése Abdich-
tung eingeleitet werden.

Bei vollflachigem Verbund der Styrodur-Platten mit der wasserun-
durchlassigen Beton-KellerauBenwand ist die Auftriebssicherung
der Warmedammeplatten gegeben. Der Grundwasserstand darf
bis zur Geldndeoberkante ansteigen.

Styrodur® kann bei wasserdurchldssigen Boden und im Grund-
wasserbereich ohne zusatzliche spezielle Dranplatten eingebaut
werden. Im Grundwasser ist eine vollflachige Verklebung auf
dem Baukorper und eine Verklebung oder Verspachtelung aller
Plattenrander erforderlich.

7.2 Perimeterdammung unter KellerfuBbodden (sta-
tisch nicht tragend) sowie unter Fundamenten
und Griindungsplatten (statisch tragend)

Hier gelten die gleichen Informationen und Hinweise wie in dieser
Broschuire unter 6.2 und 6.3 beschrieben. Die Styrodur®-Platten
kodnnen ein- bis dreilagig verlegt werden.

8. AnschlUsse/Abschlisse

An FuBpunkten (Abb. 18), zum Beispiel dem unteren Beginn der
Perimeterddmmung, sollen die Styrodur®-Platten so aufstehen,
dass ein spateres Abrutschen durch Setzungsvorgange verhindert
wird. Es sind die Hinweise und Vorschriften des Kleberherstellers
zu beachten.

Styrodur’
WU-Keller-
auBenwand

Filterkies

Dranrohr
WU-Keller-
bodenplatte

Abb. 18: FuBpunkt der Perimeterddmmung.
Die Styrodur © -Platte steht auf dem Fundament auf.

Im Bereich von Fenstern, Fensterstlirzen und Fensterlaibungen ist
die Warmedammung warmebrickenfrei auszufiihren (Abb. 19).
Lichtschachte sind so anzubringen, dass die Perimeterddmmung

nicht unterbrochen wird und keine Warmebrlicken entstehen.

Mauerwerk -
AuBenputz

Styrodur ©
2800 C/Q

Dammung
Fensterab-
dichtung

Styrodur ® 2800 C/Q

WU-KellerauBenwand

N

N\
N

N2\
Snen A

Abb. 19: Warmebriickenfreie Dammung im Fensterbereich.
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8.1 Lichtschéachte

Um Waérmebricken zu vermeiden, sollten Lichtschachte
vom Gebdude thermisch getrennt eingebaut werden. So
kann auch die Lichtschachtbreite variieren. Die Ausfiihrung
kann z.B. mittels Lichtschacht aus Betonfertigteilen erfolgen
(Abb. 20), der auf einem Kiesbett versetzt wird und sich an die
Perimeterddmmung anlehnt.

WU-Keller-
auBenwand

Styrodur ©

Dammung
Fensterlaibung

Sockelputz

Lichtschacht

Abb. 20: Anschluss eines Betonlichtschachtes.

Gute Losungen bieten auch Kunststofflichtschachte, die mit
Schrauben durch die Dammung hindurch an der Kellerwand
befestigt werden (Abb. 21).

Mauerwerk
L _ Betondecke
AuBenputz \ Erdgeschoss
Abdichtung AN NN
|

Styrodur ® 2800 C/Q

Sockelputz

Déammung
Fensterlaibung

WU-Keller-
auBenwand

Abb. 21: Warmebrlckenfreier Anschluss eines Kunststoff-
lichtschachtes.
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9. Sockeldammung

Auch die AuBendammung der Wand im Spritzwasserbereich
(Abb. 23) muss gedammt werden. Oberhalb des Erdreichs ist
Styrodur® 2800 C/Q mit thermisch gepragter Oberflache zu
verwenden, wenn ein Verputzen dieser Flachen vorgesehen ist.

AuBendammung Mauerwerk
WDVS, z.B. Neopor

Betondecke
AuBenputz Erdgeschoss
Abdichtung

Styrodur ® 2800 C/Q :

Sockelputz

WU-Keller
auBenwand

Styrodur ®
Kellergeschoss

Abb. 23: Sockelbereich, Perimeterddmmung mit auBen
liegendem Warmedammverbundsystem.

Im Sockelbereich werden die Platten vorzugsweise vollflachig oder
im Wulst-Punkt-Verfahren mit Baukleber an die AuBenwand
geklebt. Zur Sicherheit gegen Abrutschen der Dammplatten
wird empfohlen, diese oberhalb der Abdichtungsebene (Bau-
werksabdichtung nach DIN 18533-1) zu verdibeln, in der Regel
mindestens 15 cm Uber der Geldnde- bzw. Belagsoberkante. Der
Kopfdurchmesser der Dlbel muss mindestens 60 mm betragen.
Styrodur’-Platten ohne thermisch gepragte Oberflache sind zum
Verputzen nicht geeignet.



10. Dammung von
Streifenfundamenten

Bei der Herstellung von geddmmten Streifenfundamenten kon-
nen Styrodur®-Platten direkt in die Schalung eingestellt und
gegenbetoniert werden oder als verlorene Schalung zur Anwen-
dung kommen.

Bei bewehrten Fundamenten sind zwischen Ddmmung und
Bewehrung flachige Abstandshalter zu verwenden. Zum Anbe-
tonieren eignen sich Platten aus Styrodur® 3035 CS, die mit
Dammstoffankernageln am erharteten Beton haften. Bei Holz-
schalungen lassen sich die Styrodur®-Platten mit Breitkopfnageln
an den Schalelementen befestigen (Abb. 24).

Bei Stahl- oder Fertigschalungen ist durch geeignete Be-
festigungsmethoden sicherzustellen, dass sich die Dammplatten
beim Einflllen des Betons und beim Verdichten nicht verschie-
ben oder ablésen. Im Hinblick auf die Nachbehandlung, das
Ausristen und das Ausschalen des Betons ist die DIN 1045-3
zu bertcksichtigen.

Kunststoffnagel

Schalung

Styrodur ®

Streifenfundament

Styrodur ®

Schalung

Abb. 24: Einstellen in die Schalung und Befestigen der
Styrodur ® 3035 CS-Platten mit Kunststoffnageln.

11. Dranung

Zum Schutz der Perimeterddmmung ist im Normalfall eine Dra-
nung nicht erforderlich. Bei besonderer Bodenbeschaffenheit,
z.B. wasserundurchldssigem Bodenhorizont oder besonderer
Lage des Gebaudes, z.B. am Hang, sind DranmaBnahmen zur
Ableitung des Oberflachen- und Sickerwassers vorzusehen. In
diesem Fall ist nach DIN 4095 ,Dranung zum Schutz baulicher
Anlagen” eine GesamtdranmaBnahme durchzufihren (Abb.
25). Sie besteht aus der Flachendranung der Wand, Dranrohren,
einer Kiespackung, Filtervlies und Revisionsschachten. Eine Ver-
legung von Damm-Dranplatten allein reicht nicht aus.

Baugruben-
verflllung

Styrodur ®

WU Keller-
auBenwand

Filtervlies -kies

Dranrohr

WU-Kellerbodenplatte Trennschicht

Abb. 25: Aufbau einer Perimeterddmmung, kombiniert mit einer

Dranung.

12. Baugrubenverfullung

Bei einer fachgerechten Baugrubenverfillung bendtigen die
Styrodur-Platten keine zusatzlichen Schutzschichten. Einzelne
geringe Beschadigungen der Plattenoberflache beeintrachti-
gen die Funktionsfdhigkeit der Perimeterddmmung nicht. Es ist
sicherzustellen, dass durch Erdbewegungen bei der Verfillung
sowie bei eventuellen Setzungen keine schadlichen Schubspan-
nungen an der Gebaudeabdichtung entstehen (groBflachige
Verklebung der Dammstoffplatten, feste Aufstandsflache am
FuBpunkt, Gleitschichten o. a.). Das Verfillen der Baugrube
erfolgt in Lagen von etwa 40 cm, die zu verdichten sind.

13. Perimeterdammung von
Passivhausern mit Styrodur®

Laut allgemeiner Bauartgenehmigung dtrfen Styrodur®-Platten
ein- bis dreilagig verlegt werden. So ist ein zukunftsweisender
und energiesparender Warmeschutz maoglich, wie er beson-
ders in Passivhausern schon seit Jahren Stand der Technik
ist.

Das Eindringen von Wasser zwischen die einzelnen Plattenlagen
und ein Verschieben zwischen den einzelnen Plattenlagen ist
durch die Last der Bodenplatte und des Gebaudes ausgeschlos-
sen. Bei der Verlegung der Warmedammplatten sind KreuzstoBe
zu vermeiden. Zwischen der obersten Warmedammlage und der
Grindungsplatte ist eine Schutzschicht, zum Beispiel eine PE-Folie,
anzuordnen.
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lastabtragende
Bodenplatte

Styrodur® 2800 CQ

Spritzschutz aus Kies

Frostschutz

Beton-Sauberkeitsschicht
FuBbodenheizung
PE-Folie
Kunststoffnagel

Styrodur (3000 SQ,
4000 CS, 5000 CU)
Sauberkeitsschicht

gewachsener Boden

14. Konstruktionshilfen

14.1 Warmeschutztechnische Dimensionierung

An den Wéarmeschutz von erdberthrten Bauteilen beheizter
Aufenthaltsrdume werden hohe Anforderungen gestellt (siehe
Tabelle 1). Nach DIN 4108-2 ist als Mindestwadrmeschutz fur
AuBenwande, die an das Erdreich angrenzen, ein Warme-
durchlasswiderstand (R-Wert) von 1,2 (m?-K)/W gefordert. Dies
entspricht einem Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von
0,75 W/(m?-K). Flr den unteren Gebaudeabschluss nicht unter-
kellerter Aufenthaltsrdume, unmittelbar an das Erdreich gren-
zend, ist ein Mindest-Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) von
0,90 (m?-K)/W gefordert.

Dies entspricht einem Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert)
von 0,93 W/(m?-K).

Tabelle 1: Mindestwarmeschutz nach DIN 4108-2 — Anforderungen —

Warmedurchlasswiderstand

Bauteil an Erdreich grenzend

Warmedurchgangskoeffizient

[m2-K/W] R [W/(m?K)]U-Wert
Wand 1,20 0,75

Tabelle 2: Mindestwarmeschutz nach DIN 4108-2 — Ausfihrungsbeispiele

Konstruktion

Bei- .
spiel ;)r:rl:]a Baustoff
1 300 Betonwand
AuBenputz
2 Kalksandstein KSL-12-1, 8-12 DF
Innenputz
AuBenputz
3 Vollziegel Mz-12-1, 8-5 DF
Innenputz
AuBenputz
4 Betonstein Hbn-12-1, 8-20 DF
Innenputz
5 Betonboden
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Ungedammt

U-Wert [W/(m2.K)] Dammschichtdicke [mm]

A =0,035 A =0,040

Gedamme [W/(m-K)] [W/(m-K)]

50
40

40

40

40



\Vormauerung

Bohr-Drahtanker == A
Styrodur”®

Mauerwerk

Sperrschicht
Abdichtung

Styrodur” B

Abb. 43: Anschluss der Perimeterddmmung am Mauerwerk mit

Kerndammung.

Vormauerung
Styrodur”
Bohr-
Drahtanker
Mauerwerk ¥ /

Abdichtung
Konsolanker a

A
Ay ayd Vs
////,//’/////
Y e

unbehezter Beller = 1070

Styrodur®

Abb. 44: Anschluss der Perimeterddmmung am Mauerwerk mit
Kerndammung mit Konsolanker.

Nach dem Gebdudeenergiegesetz (GEG) wird der Jahres-Pri-
méarenergiebedarf beheizter Gebdude begrenzt. Dabei bleibt
es dem Planer Uberlassen, durch welche einzelne MaBnahme
dazu beigetragen wird, dass der Jahres-Primarenergiebedarf des
Gebdaudes begrenzt wird. Fir DdmmmaBnahmen im Bereich der
erdberUhrten Bauteile kdnnen daher nur Empfehlungen gegeben
werden. Unsere Empfehlung lautet daher, bei Kellerwanden
gegen Erdreich mit einem U-Wert < 0,3 W/(m?-K) zu dimensio-
nieren. Es ist ratsam, auch bei nichtbeheizten Untergeschossen
eine Perimeterddmmung auszufihren.

Tabelle 3: Warmeschutz — Ausfiihrungsbeispiele

Bei der Nutzungsanderung eines Kellers ist eine nachtragliche
AuBendammung nur mit einem auBerordentlich groBen Auf-
wand maoglich. Dann kommt nur die Innendammung in Frage.
Bei Raumen mit erdberiihrten AuBenwdanden besteht im Sommer
bei Bellftung der kalten Raume mit feuchtwarmer AuBenluft
die Gefahr der Tauwasserbildung an den Innenoberflachen der
AuBenwande. Die Taupunkttemperatur der warmen, feuchten
Sommerluft kann hoher sein als die Innenoberflachentemperatur
der Kellerwande. In diesem Fall fallt auf der Innenoberflache der
AuBenwand Tauwasser aus. Dadurch kann es zu Schimmelpilz-
bildung und modrigem Geruch kommen. Durch eine gute War-
medammung der Wand wird auch eine feuchteschutztechnische
Verbesserung erreicht.

Konstruktion
Bei- .
Dicke

spiel Baustoff
[mm]

300 Betonwand

VIO AuBenputz
365 Kalksandstein KSL-12-1, 8-12 DF
15 Innenputz
VIO AuBenputz
3 E[Q[ \/olIziegel Mz-12-1, 8-5 DF
15 Innenputz
VIO AuBenputz
{0/ Bctonstein Hbn-12-1, 8-20 DF
15 Innenputz
5 120

N

Betonboden

S

" Empfehlung

U-Wert [W/(m?2.K)] Dammschichtdicke [mm]

Ungeddammt Gedammt A = 0,035 A =0,040
[W/(m-K)] [W/(m-K)]
3,7 < 0,35 L 110
100
10
110
< 0,307 130"
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14.2 Feuchteschutztechnische Dimensionierung

Die auBenliegende Warmedammung aus Styrodur® ist bei
der Perimeterddmmung eine wasserdampfdiffusionstechnisch
funktionierende Konstruktion, da der Wasserdampfdiffusions-
widerstand der einzelnen Schichten nach auBen hin abnimmt.
Der Warmedurchgangswiderstand der einzelnen Schichten
nimmt nach auBen hin zu. Auch hinsichtlich des Tauwasser-
schutzes der KellerauBenbauteile ist die auBenliegende Warme-
déammschicht vorteilhaft. Dadurch werden, gegenlber dem

14.3 Typenauswabhl je nach Einbautiefe

Mit zunehmender Einbautiefe nimmt der Erddruck auf die War-
medammplatten zu. Aufgrund der hohen zuldssigen Dauerdruck-
spannung von Styrodur enthalt die allgemeine Bauartgenehmi-
gung keine Einbautiefenbeschrankung. Fir groBere Einbautiefen
sind jedoch die druckfesteren Styrodur-Typen zu empfehlen. In
Tabelle 5 sind die fur die unterschiedlichen Styrodur-Typen zulas-
sigen Einbautiefen angegeben. Sie beziehen sich auf den ungiins-
tigsten Lastfall ,,Erdruhedruck bei schluffigem Sand”.

ungedammten Bauteil, die Oberflachentemperaturen auf der
Wandinnenseite erhoht. Dies tragt auch zu behaglicherem
Wohnen bei. Die Gefahr der Tauwasserbildung auf der Wand-
innenoberflache ist gering. Aus Tabelle 3 und 4 ist ersichtlich,
dass bei einer Perimeterddmmung mit einem Gesamt-U-Wert
< 0,35 W/(m*K) im ungestorten Wandbereich erst bei relativen
Luftfeuchten Gber 90 % Tauwasserausfall auf der Wandober-
flache eintritt.

Tabelle 4: Vermeidung von Tauwasserfall an Kellerwanden bei Raumlufttemperatur 20°C

Empfohlene Dammschichtdicke [mm]
bei Auslegung fiir AuBentemperaturen von

Relative Feuchte der Luft [%] -10°C -15°C
60 30
70 40
80 60
90 120

Tabelle 5: Dauerdruckfestigkeiten und maximale Einbautiefen der verschiedenen Styrodur-Typen

Styrodur-Typ 3000 CS 3000 SQ 3035 CS 4000 CS 5000 CS

Zul. Dauerdruckspannung

50 Jahre bei 23°C, kPa 130 250
Stauchung < 2 %

Maximale Einbautiefe [m] 12 24

Erddruck ohne driickendes Wasser

Maximale Einbautiefe im langanhaltenden oder stan- 3,50 7.00

dig driickenden Wasser (Grundwasser)

15. Informationen und allgemeine Verarbeitungshinweise

W Styrodur® sollte, insbesondere in den Sommermonaten, nicht Gber Idngere Zeit der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

B Wird Styrodur® unter Abdeckungen wie z.B. Dachbahnen, Folien oder Bautenschutzmatten verwendet, kénnen bei sommer-
lichen Temperaturen durch Absorption von Sonnenstrahlung GberméaBige Erwarmungen entstehen, die zur Verformung der
Styrodur’-Platten fihren kénnen. Daher ist auf sofortiges Aufbringen einer Schutzschicht zu achten.

B Styrodur’-Dammplatten sind dauerhaft vor UV-Strahlung zu schiitzen. Um eine Verwitterung der Oberflache und eine Uber-
maBige Erwarmung zu vermeiden, sind die Platten bei ldngerer Aufbewahrung im Freien vor direkter Sonneneinstrahlung zu
schutzen. Hell eingefarbte Kunststofffolien eignen sich fir diesen Zweck.

W Styrodur’ ist nicht gegen alle Substanzen bestandig

W FUr die Verklebung missen Klebstoffe verwendet werden, die fir die Styrodur’-Platten und die entsprechende Anwendung geeig-
net sind. Bei der Wahl des Klebers sind die Angaben des Kleberherstellers, betreffend der Verwendbarkeit fur das Verkleben von
Polystyrolschaum, zu beachten.
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16. Anwendungsempfehlungen

®
Styrodur
Anwendungstyp Produkteigenschaften nach DIN EN 13164 und DIN 4108-10
e ]
DIN 4108-10 generell
oder 2800C/Q 3000CS/SQ 3035CS 4000CS/SQ 5000CS
CS(10\Y) CS(10\Y) CS(10\Y) CS(10\Y) CS(10\Y)
Allg.Bauart- 200
genehmigung (20-60 mm)
(aBG)/ETA 300 300 500 700
300
(80-200 mm)
Perimeter” .
d

Perimeter” Grundwasser wd “
Boden Wohnbereich DEO _
Industrie- und
Kthlhausboden i “
Innendsmmung tf L
Verlorene Schalung WAP tf _
Warmebriicken WAP tf _
Umkehrdach wd
Duodach / Plusdach DUK wd
Terrassendach DUK wd
Konventionelles Flachdach® DAA wf “
Att/keﬁ / aufgehende DAA wf
Bauteile
Kellerdecke/
Oberste Geschossdecke tf _
Steildach DAD wf ]

" erdbertihrte Ddmmung

2 nicht unter Verbundsteinpflaster

3 mit Schutzschicht Gber der Abdichtung



- Sicher. Stark.
Styrodur®

Styrodur® — Eine starke Produktfamilie

Mit der Produktfamilie Styrodur ® bietet flr nahezu
jede Anwendung die ideale Dammlésung.

Styrodur® 2800 C/Q

Die beidseitig mit einem Waffelmuster gepragte Warmedammplatte
mit glatten Kanten fir Anwendungen im Verbund mit Beton, Putz und
anderen Deckschichten.

Styrodur® 3000 CS/SQ

Die innovative Allrounder-Warmedammplatte mit glatter Oberflache
und Stufenfalz sowie einheitlicher Warmeleitfahigkeit Uber alle
Plattenstarken fur fast alle Anwendungen im Hoch- und Tiefbau.

Styrodur® 3035 CS

Die Allrounder-Warmedammplatte mit glatter
Oberflédche und Stufenfalz fur fast alle Anwendungen
im Hoch- und Tiefbau.

Styrodur® 4000/5000 CS

Die extrem druckfesten Warmedammplatten mit
glatter Oberfldche und Stufenfalz fir Anwendungen
mit hdchster Druckbeanspruchung.

Aktuelle technische Informationen finden Sie auch auf
unserer Homepage unter: www.styrodur.de

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts fir einen konkreten Einsatzzweck
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhdltnisse, Gewicht u. &. kénnen sich ohne Vorankiindigung andern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Anderungen, MaBanderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. Stand August 2025

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
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