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1. Bestandigkeit gegen
chemische Substanzen

Die Bestandigkeit der Hartschaumstoffplatten von Styrodur®
gegen chemische Substanzen entspricht der von Formteilen aus
Polystyrol. Allerdings wirken sich chemische Schadigungen etwas
schneller bzw. starker aus als bei kompaktem Polystyrol, weil die
Oberflache durch das Aufschaumen vergroBert wurde. Andererseits
setzt aber die Schaumhaut der Platten von Styrodur auch einer Reihe
von Substanzen einen héheren Widerstand entgegen.

Um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden, ist es deshalb wich-
tig zu wissen, wie sich Styrodur gegenliber den in der Praxis (z.B.
im Bauwesen) vorkommenden Substanzen verhalt.

2. Prifung

Die Bestandigkeitsprifung wird in Anlehnung an DIN 53 428, Pri-
fung des Verhaltens gegen Flissigkeiten, Dampfe, Gase und feste
Stoffe” durchgefihrt. Nach dieser Norm werden fiinf Hartschaum-
stoffwiirfel von 50 mm Kantenlénge in der Priifflissigkeit bei +20°C
untergetaucht und die Gewichtszunahme nach 28 Tagen bestimmt.

Die Prifung kann vereinfacht werden, indem man Schaum-
stoffproben von der GréBe 100 x 50 mm x Plattendicke bis zu vier
Wochen in der Prifflissigkeit lagert und die prozentuale Langenan-
derung misst. Wenn sich die Priifung bei etwa 50°C durchflhren
lasst, kann die Prifdauer erheblich abgekirzt werden.

Will man den Einfluss der Prifflussigkeit auf die Schdumhaut fest-
stellen, so empfiehlt es sich, auf 200 x 200 mm groBen Plattenab-
schnitten ein beschwertes Glasrohr von 113 mm Innendurchmesser
und 75 mm Hohe mit Skala zu stellen und die Priifflissigkeit in das
Glasrohr zu fullen. Bei diinnflissigen Agenzien muss das Glasrohr
auf der Platte auBen abgedichtet werden. Die Berihrungsflache
betragt 100 cm?. Gemessen wird die Veranderung des Flissigkeits-
standes im Glas und die Volumenanderung der Probe. Letztere
wird am zweckmaBigsten durch Wassertauchung bestimmt. Stehen
keine entsprechend groBen Tauchbecken zur Verfligung, kann man
auch mit kleineren Proben arbeiten, die allerdings nicht kleiner
als 125 x 125 mm sein sollten. Um eine fir die Beurteilung noch
ausreichende und auch rechnerisch glnstige Bertihrungsflache von
50 cm? zu erhalten, muss der Innendurchmesser des Glasrohrs 80
mm betragen.

Die hier beschriebenen Methoden reichen aus, um sich Uber die
Bestandigkeit von Styrodur gegen chemische Substanzen grund-
satzlich zu orientieren. Soll jedoch sichergestellt werden, dass durch
bestimmte Substanzen keinerlei Verdnderungen, z. B. der mechani-
schen Eigenschaften des Hartschaumstoffs, oder nur Veranderungen
innerhalb tolerierbarer Grenzen eintreten, so sind Praxisversuche
oder Prifungen unter praxisnahen Bedingungen unerlasslich. Das
Gleiche gilt, wenn die Zusammensetzung einer Substanz nicht
bekannt ist. So kdnnen z. B. Lacke und Klebstoffe ein den Hart-
schaumstoff schadigendes Losemittel enthalten. Auch in diesem Fall
muss man sich durch eine Prifung vergewissern, dass die Platten
von Styrodur nicht angegriffen werden.

Die folgende Aufstellung gibt Auskunft Giber das Verhalten der Hart-
schaumstoffplatten von Styrodur gegendiber einigen ausgewéhlten
chemischen Substanzen.



3. Verhalten gegenuiber ausgewahlten Substanzen

Substanz Bestandigkeit Substanz Bestandigkeit Substanz Bestandigkeit
1 Wasser/wassrige Losungen 7  Lésungsmittel

Wasser + 4.1 anorganische Gase 7.1 Ketone, Ether, Ester
Meerwasser + Ammoniak - Ketone
Salzlésungen + Halogene (Fluor, Chlor, Brom) - (wie Aceton, Cyclohexanon) -
Wasserstoffperoxid (3 %) + Schwefeldioxid, Ether
Schwefeltrioxid - (wie Diethylether, Dioxan, THF) -
Ester
2.1 verdlnnte Sauren 4.2 organische Gase (wie Ethylacetat, Butylacetat) -
Salzsdure + Methan + Dibuthylphthalat -
Salpetersadure + Ethan, Ethen + Lackverdlnner -
Schwefelsdure + Propan, Propen + mineralische Fette und Ole H
Phosphorsaure + Butan, Buten, Butadien -
Flusssaure + Erdgas + 7.2 Amine, Amide, Nitrile
Ameisensaure + Anilin -
Essigsaure + 4.3 FlUssiggase, anorganisch Diethylamin, Triethylamin -
Stickstoff, Sauerstoff, Dimethylformamid -
2.2 konzentrierte Sduren Wasserstoff + Acetonitril -
Salzsdure + Edelgase + Acrylniril -
Salpetersaure + Ammoniak +
Schwefelsdure + Kohlendioxid, Kohlenmonoxid +
Phosphorsaure + Schwefeldioxid - Zement +
Flusssaure + Gips +
Essigsaure - 4.4 FlUssiggase, organisch Kalk +
Propan, Propen - Anhydrid +
2.3 schwache Sauren Butan, Buten, Butadien - Teer -
Huminsauren + Erdgas + Bitumen +
Kohlensaure (auch Trockeneis) + Kaltbitumen und
Milchsdure + Bitumenspachtelmassen
Weinsdure + 5.1 aliphatische Kohlenwasserstoffe - auf wassriger Basis +
Zitronensaure + Hexan, Cyclohexan - - auf I6sungsmittelhaltiger Basis ~ —
Heptan - Mortel- und Putzsysteme
Paraffindl - - auf mineralischer Basis +
Natronlauge + - kunstharzgebunden H
Kalilauge + 5.2 aromatische Kohlenwasserstoffe PUR-Montageschaum +
Kalkwasser + Benzol, Toluol, Xylol - Fugendichtmassen
Ammoniakwasser + Ethylbenzol - - auf Acrylatbasis H
Bleichlaugen (Hypochlorit) + Styrol - - auf Silikonbasis +
Seifenlésungen + Klebstoffe
5.3 Halogenkohlenwasserstoffe - - auf Epoxidbasis +
- auf Polyurethanbasis +
5.4 Kraftstoffe - auf Bitumen-Kautschukbasis +
Benzin (Normal, Super) - - auf l6sungsmittelhaltiger Basis ~ —
Dieselkraftstoff, Heizol - Farben/Lacke
- Dispersionsfarben H
- auf wéssriger Basis H
Methanol, Ethanol, - auf I6sungsmittelhaltiger Basis -
Propanol, Butanol +
Cyclohexanol +
bestandig Glykole + Gllle +
unbestandig Glycerin + Bioabfalle +
im Einzelfall prifen BIOgaS, — *
pflanzliche, tierische Fette
Herstellerangaben beachten H und Ole #
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Styrodur® — Eine starke Produktfamilie

Mit der Produktfamilie Styrodur ® bietet flr nahezu
jede Anwendung die ideale Dammldsung.

Styrodur® 2800 C/Q

Die beidseitig mit einem Waffelmuster gepragte Warmedammplatte
mit glatten Kanten fir Anwendungen im Verbund mit Beton, Putz und
anderen Deckschichten.

Styrodur® 3000 CS/SQ

Die innovative Allrounder-Warmedammplatte mit glatter Oberflache
und Stufenfalz sowie einheitlicher Warmeleitfahigkeit tber alle
Plattenstarken fir fast alle Anwendungen im Hoch- und Tiefbau.

Styrodur® 3035 CS

Die Allrounder-Warmedammplatte mit glatter
Oberflédche und Stufenfalz fur fast alle Anwendungen
im Hoch- und Tiefbau.

Styrodur® 4000/5000 CS

Die extrem druckfesten Warmedammplatten mit
glatter Oberflache und Stufenfalz fir Anwendungen
mit hdchster Druckbeanspruchung.

Aktuelle technische Informationen finden Sie auch auf
unserer Homepage unter: www.styrodur.de

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts flr einen konkreten Einsatzzweck
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewicht u. & kdnnen sich ohne Vorankiindigung andern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Anderungen, MaBanderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten. Stand August 2025
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